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Высокотемпературные сверхпроводники находят широкое применение в различных областях науки и техники, таких как: сверхмагниты, физика высоких технологий, накопители, усилители, модуляторы и т.д. [1]. Соединение элементов иттрия, бария, меди и кислорода на данный момент являются наиболее перспективными материалами в области сверхпроводников, так как имеют высокое значение критической температуры перехода в сверхпроводящее состояние. В НИ ТПУ разработан метод плазмодинамического синтеза на основе импульсного коаксиального магнитоплазменного ускорителя, с помощью которого возможно получение нанодисперсного иттрий-бариевого купрата [2]. Преимуществами данного метода является быстродействие, простота получения и экологичность технологии. На рисунке представлены результаты рентгеновской дифрактометрии, полученного продукта плазмодинамического синтеза, а также результаты сканирующей электронной микроскопии. По XRD-анализу можно сделать вывод, что фазы CuO и иттрий-бариевых купратов преобладают в данном образце, а по SEM-снимкам видно, что размеры частиц полученного материала не превышают 100 нм и большинство частиц-кристаллитов имеют шарообразную форму. 
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