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Были изучены две серии образцов: 1 (50 масс. % Sr2MoCrO6, 50 масс. % Na2B4O7) и 2 (60 масс. % Sr2MoCrO6, 40 масс. % Na2B4O7). Образцы стекол были получены закалкой расплава во вращающиеся металлические валки. По данным РФА для образцов стекол полученных плавлением при 1200 ºС состав 2 содержит кристаллические фазы, что связано с меньшим содержанием стеклообразующего оксида бора в составе. Поскольку состав 1 более перспективен ввиду отсутствия кристаллических фаз, то для него была проведена серия плавок при различных температурах: 1100 ºС, 1200 ºС, 1450 ºС, соответственно. По данным РФА в образце 1100 содержится примесь SrMoO4, в образце 1200 кристаллических фаз не обнаружено, а в образце 1450 присутствует Cr2O3.
Для аморфизованного образца 1200 был проведен дифференциальный термический анализ (ДТА). Образец нагревался от комнатной температуры до 850○C. Была получена кривая ДТА с небольшими экзотермическими пиками при 530 и 575○C, большим экзотермическим пиком при 600○C и эндотермическим пиком средней интенсивности при 690○C. Для определения фазового состава стеклокерамики были произведены изотермические отжиги образцов стекол в токе аргона насыщенного парами аммиака при температуре 750 и 800 ○C. Было показано, что образцы все образцы имеют одинаковый фазовый состав (SrMoO4, перовскит, CrO), однако их содержание различно. При переходе от 1100-750 к 1200-750 происходит снижение содержания молибдата стронция (SrMoO4) и увеличение содержания перовскита и оксида хрома (II). Таким образом, было показано, что температура термостатирования расплава, а также условия последующей термообработки существенно влияют на состав и свойства стеклокерамики. Работа поддержана грантом РФФИ 16-03-00888-А.
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