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В настоящее время особый интерес вызывает исследование наночастиц металлов и их систем на основе самоорганизующихся органических матриц, в том числе жидких кристаллов, некоторых полимеров и биомолекул, позволяющих не только стабилизировать наноразмерные частицы, но и организовать их в единый супрамолекулярный ансамбль.

В работе методом двухфазного синтеза в водно-органической системе с последующей стабилизацией тиохолестерином (L) получены практически монодисперсные серии наночастиц серебра в соотношении Ag:L – 1:7, 1:5, 1:2 и 1:0,5. Полученные образцы были охарактеризованы методами ПЭМ, электронной дифракции и УФ-видимой спектроскопии. В оптических спектрах поглощения систем наблюдаются полосы плазмонного поглощения наночастиц серебра. При концентрировании системы серебро/тиохолестерин/толуол наблюдается формирование поверхностных наноструктур кубической симметрии. При формировании гибридных наноструктур в мезофазе наблюдается образование тубулярных агрегатов, что приводит к усилению поглощения в длинноволновой области.

В дальнейшем планируется изучение реакционной способности и каталитической активности полученных наносистем. 
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