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Разработан электролит для осаждения сплава медь-индий, который содержит сульфаты меди, индия и уксуснокислый аммоний, растворенные в водном растворе динатриевой соли этилендиаминдиянтарной кислоты (ЭДДЯК) при следующем соотношении компонентов, г/л: сульфат меди - 20 – 30; сульфат индия - 10 – 20; ацетат аммония - 20 – 30; раствор ЭДДЯК  - 40 – 50.

В рецептуре электролита в качестве ионов-комплексообразователей выступают медь и индий, а лигандом является экологически безопасная этилендиаминдиянтарная кислота [1, 2]. Это препятствует гидролизу солей и обеспечивает стабильность электролиту. Процесс осаждения проводят при кислотности электролита pH = 4,8 т.к. это оптимальное значение рН раствора, при котором практически существуют только средние комплексы индия с экологически безопасными комплексонами [3]. В ходе электролиза поддерживается катодная плотность тока в пределах 1,0-3,0 А/дм2, а температура электролита составляет 20-25oC.

По созданной рецептуре электролита подана заявка на изобретение [4].
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