Кинетика получения глицидола эпоксидированием аллилового спирта пероксидом водорода на титансодержащем цеолитном катализаторе TS-1
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Глицидол и ряд других эпоксидов (оксид этилена, оксид пропилена, эпихлоргидрин и др.) являются важными промежуточными продуктами основного и тонкого органического синтеза. Одним из способов получения глицидола является жидкофазное эпоксидирование аллилового спирта пероксидом водорода на титансодержащем цеолитном катализаторе TS-1 [2]. Сдерживающим фактором использования данного катализатора в промышленных масштабах являлось отсутствие гранулированной формы. Недавние работы [1], направленные на получение гранулированной формы катализатора, проявляющей высокую активность и селективность в процессах эпоксидирования, снимают это ограничение, а значит, особую практическую значимость имеют исследования кинетики данного процесса.
На основе имеющихся литературных данных [3] предложено несколько структурных кинетических моделей. По результатам проведенных серий однофакторных экспериментов определены оптимальные параметры моделей, наилучшим образом описывающие экспериментальные данные. Дискриминация выдвинутых гипотез выполнена по статистическим критериям. Для подтверждения рабочей гипотезы были проведены дополнительные опыты.
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