Циклометаллированные комплексы иридия(III) с изоцианидными лигандами: синтез, фотофизические и каталитические свойства
Еремина А.А.

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

st040551@student.spbu.ru
В последние десятилетия покрытия на основе силикона находят широкое применение в различных областях промышленности [1]. В настоящий момент производство этих покрытий представляет собой металлокатализируемую реакцию гидросилилирования, однако высокая активность используемых катализаторов требует применения ингибиторов и приводит к силиконам с относительно низкой термоустойчивостью [2]. 
В настоящей работе [3] в рамках проекта, направленного на создание новых высокоэффективных каталитических систем, синтезированы две серии новых изоцианидных комплексов иридия(III). Соединения охарактеризованы с помощью комплекса физико-химических методов анализа, а также методом монокристального РСА. Комплексы люминесцируют в растворе и твердой фазе, а также эффективно катализируют реакцию гидросилилирования в температурном диапазоне 120–180 ᵒС. Полученные в результате силиконы обладают повышенной термической устойчивостью по сравнению с ранее известными, а также проявляют люминесцентные свойства. Благодаря этому удалось разработать метод бесконтактного определения толщины силиконового покрытия. 
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