Комплексные соединения 8-(4,5-дигидро-1Н-имидазол-2-ил)-хинолина с ионами переходных металлов как сокатализаторы полимеризации олефинов
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В последние годы в металлорганической химии повышенный интерес вызывают комплексы Fe (II) и Ni (II) 1-3 на основе азин-содержащих иминиевых лигандов, применяемые в качестве катализаторов полиметилалюмоксан (МАО)-промотируемой реакции полимеризации олефинов [1,2,3].
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Наше внимание привлекла возможность синтеза альтернативных N-донорных лигандов на основе бидентатных имидазолин-содержащих производных (7) и их последующее использование для создания новых каталитических комплексов Ni (II), Fe (II) и Cu (II). 8-(4,5-Дигидро-1Н-имидазол-2-ил)-хинолины (5) были получены в результате циклоконденсации 8-формил-хинолина 5 и соответствующего диамина 3 под действием N-бромсукцинимида. Взаимодействие лигандов 4 с хлоридами меди (II), никеля (II) и железа протекало с количественным выходом в спиртовом растворе. Полученные комплексы Cu (II), Ni (II) и Fe (II), охарактеризованные с помощью современных методов анализа, планируется использовать в качестве сокатализаторов МАО-промотируемой олигомеризации олефинов.
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