Синтез электрохромных полимеров, функционализированных производными 1,4-бис(пиридин-4-ил)бензолов.
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Электропроводящие полимерные материалы находят применение в изготовлении передовых технологических систем, таких как датчики, преобразователи, топливные элементы, электрохромные устройства, солнечные органические элементы, органические светоизлучающие диоды, полевые транзисторы, дисплеи и умные окна[1-2].

 В рамках данной работы были  получены электропроводящие  полимерные пленки с  пришитыми к ним низкомолекулярными органическими электрохромами для устройств с электроуправляемым изменением окраски. Для этого были синтезированы мономерные молекулы на основе 1,4-бис(пиридин-4-ил)бензолов, содержащие способные к электрохимической полимеризации фрагменты на основе N-замещенных карбазолов (Схема 1). Электрохимическую полимеризацию полученных мономеров осуществляли в 0,1М растворе LiClO4 в CH3CN методом циклирования со скоростью 100 мВ/с. Полимерные пленки были получены на поверхности ITO электрода. 
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Схема 1.
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