Модификация полимерных микросфер электрохромными соединениями
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Микросферы из аморфных полимеров находят широкое применение в научных исследованиях, медицине, биомедицинских анализах, фармацевтических препаратах, нанотехнологиях и в электронике благодаря возможности формирования на их поверхности функционального молекулярного слоя. 

Использование микросфер в области электрохромных устройств позволяет улучшить ряд ключевых параметров, снижая диффузию электрохромных соединений из приэлектродного пространства, приводящую к нежелательному обесцвечиванию на рабочем или окрашиванию на противоэлектроде, а также добиться появления непрозрачного фона [1]. В настоящей работе методом гетерофазной полимеризации нами были получены полистирольные сферы диаметром 4 мкм с последующей их модификацией реакцией хлорметилирования и взаимодействием с производными 4,4’-бипиридина. Состав был подтверждён методом элементного анализа. 
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