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Соли ненасыщенных монокарбоновых кислот (НМК), это класс соединений обладающих помимо карбоксилатной, также и кратной функцией, вследствие чего данные соединения являются типичными представителями металлосодержащих мономеров [1].
Интерес к химии данного класса соединений определяется широким спектром их практического примения в различных отраслях промышленности [2].

Целью настоящей работы был синтез карбоксилатов никеля (II) акриловой, кротоновой, линолевой, олеиновой, пропиоловой и сорбиновой кислот, исследование их термических свойств, получение в результате термолиза никельсодержащих нанокомпозитов и исследование их характеристик.

Синтез карбоксилатов никеля проводили по нескольким различным методикам, в зависимости от свойств кислот и наличия известных методик для конкретных соединений. Акрилат, пропиолат, сорбат и кротонат никеля получали путем синтеза в водном растворе [3]. Олеат и линолеат никеля получали по модифицированной методике с использованием тройной системы вода-метиловый спирт-гексан. 
Синтез нанокомпозитов никеля проводили в изотермических условиях при температуре 335±1( С в течение 9 часов в атмосфере аргона. 

По результатам магнитных исследований и определения среднего диаметра наночастиц определен критически диаметр, соответствующий максимальной коэрцитивной силе и равный 3.6 нм. 
Таблица 1. Результаты магнитных исследований  и определения среднего диаметра наночастиц продуктов термолиза непредельных монокарбоксилатов никеля
	Исходный карбоксилат
	σs (Гс*см3/g)
	σr (Гс*см3/g)
	Hc (Э)
	dcр (нм)

	Акрилат никеля
	17.4
	5.73
	183
	2.9

	Кротонат никеля
	9.8
	3.44
	181
	5.3

	Линолеат никеля
	15.6
	4.28
	240
	4.3

	Олеат никеля
	18.0
	6.90
	268
	3.6

	Пропиолат никеля
	6.8
	0.38
	91
	2.2

	Сорбат никеля
	12.2
	3.02
	119
	2.6
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