Синтез и микроструктура объемных образцов ферромагнетика антимонида марганца MnSb
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Антимонид марганца MnSb является ферромагнетиком с  высокой температурой Кюри   [1]. Для него характерна значительная одноосная анизотропия магнитных свойств, что представляет существенный интерес практики.   MnSb обладает  значительной  областью  гомогенности,   в интервале которой температура магнитоструктурного превращения α - β MnSb  меняется от 90 до 314°C[2]. 
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Синтез MnSb затрудняется из-за перитектического характера  его плавления. При температуре свыше 840°C, антимонид марганца  разлагается на Mn2Sb и Sb [3]. Учитывая это обстоятельство, нами был проведен синтез однофазного плотного  слитка антимонида марганца вакуумно-ампульным методом. В качестве реактивов использовали высокочистый марганец, приготовленный перегонкой  в вакууме и сурьму марка В-5. Идентификацию образцов  проводили с помощью РФА, ДТА и изучением микроструктуры. Образцы были ферромагнитны с Tс[image: image2.png]


580К. 

На рис. 1 представлена дифракционная картина синтезированного антимонида марганца MnSb, содержащего  на ряду с основной фазой, незначительное количество избыточной сурьмы, что гарантировало максимальную температуру Кюри, согласно[4].
Рис. 1 – Дифрактограмма синтезированного образца MnSb
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