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Углеродные нанотрубки при облучении могут изменять некоторые свои свойства, в том числе касаемые электрической проводимости. В работе проводилось изучение структуры нанотрубок при облучении ионами [image: image2.emf]Ar™









 с энергией 120 кэВ шестью флюенсами в одном эксперименте [image: image4.emf]2,5-101%,5.10%%,2-10%%,2,5-10¢,3-101%,4 - 10









 [image: image6.emf]CM









 и еще шестью во втором эксперименте [image: image8.emf]5-10%,2,5-10%%,5-10%%,3-10%%,4-10%,5-10%¢cm?









  на ускорителе HVEE-500 [1-3].
При помощи спектроскопии комбинационного рассеяния света [4] исследована структура облученных МУНТ, было обнаружено, что при облучении ионами аргона с флюенсом [image: image10.emf]1016
cM 2









происходит очень большое смещение пиков, отвечающих за дефекты в графитовой структуре (D и D’ пики) [5]. На это также указывает построенное отношение I(D)/I(G). 
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