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В качестве материалов спинтроники перспективными являются структуры, образованные ферромагнетиками и полупроводниками. [1] Для таких структур интересными являются системы Cd3As2-MnAs и CdAs2-MnAs. Эти системы образованы полупроводниковыми фазами и ферромагнетиком с температурой выше комнатной. В качестве объекта исследований выбрана система Cd3As2-MnAs, являющаяся составляющей частью тройной системы Cd3As2-MnAs-CdAs2. Комплексом методов физико-химического анализа, включая РФА, ДТА и микроструктурные исследования, установлено, что тройная система ограничена тремя квазибинарными разрезами Cd3As2 – MnAs, CdAs2 – MnAs и Cd3As2 – CdAs2 эвтектического типа. Для разрезов Cd3As2 – MnAs и CdAs2 – MnAs координаты эвтектики составляли, соответственно, 75 мол. % Cd3As2 – 25 мол. % MnAs, Tпл.эв =604°C и 92 мол. % CdAs2 – 8 мол. % MnAs, Tпл.эв=608 °C.  Фазовая диаграмма системы Cd3As2-MnAs-CdAs2 представлена на рис.1 [2]. Для сплавов системы CdAs2-MnAs были получены образцы, закристаллизованные с высокой скоростью охлаждения, с наноразмерными включениями ферромагнитной фазы ≤ 40 н MnAs. Изучение электрических свойств и магнитных свойств показало, что они являются ферромагнетиками с Tc = 340 °С и высокими значениями магнитосопротивления, что представляет практический интерес для создания перспективных материалов спинтроники. 
Рис. 1 Фазовая диаграмма системы Cd3As2-MnAs-CdAs2
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